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ABSTRAK

ANALISIS FRAKSI BAKAR BAHAN BAKAR REAKTORATW. Fraksi bakar bahan
bakar ATW merupakan parameter yang panting daiam pengeioiaan teras reaktor ATW.
Makaiah ini akan menganaiisis faktor-faktor yang mempengaruhi besamya fraksi bakar
bahan bakar ATW dibandingkan dengan bahan bakar reaktor air ringan (LWR). Hasii anailsis
menunjukkan bahwa besarkeciinya fraksi bakar bahan bakarATW sangat dipengaruhi oieh
fraksi diluent (uranium) daiam bahan bakar tersebut, semakin besar fraksi diluent semakin
besar puia fraksi bakar bahan bakar dan semakin kecii fraksi diluent semakin kecli fraksi
bakar-nya.

Kata Kunci: fraksi bakar, transmutasi, reaktorATW

ABSTRACT

ANALYSIS OF ATW FUEL BURN-UP. ATW fuel burn-up isanimportant parameter
forATW core management. This paperwill analyze some factors which affect the value of
ATW fuel bum-up compared with light water reactor (LWR) system. Result ofanalysis shows
that thevalue of bum-up ofATW fuel Is affected by diluent fraction (uranium) in thefuel,
increasing diluent fraction will increase fuel bum-up and decreasing diluent fraction will
decrease fuel bum-up.

Keywords: bum-up, transmutation, ATWreactor

1) StafBldang Manajemen Perslapan Pembangunan PLTN
2) Staf Perancanaan SIstem EnergI
3) Staf Perancanaan Slatem EnergI
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I. PENDAHULUAN

Accelerator-driven Transmutation Waste (ATW) merupakan konsep gabungan

antara teras reaktor nuklir subkritik dengan sistem pemasok neutron yang berasal darl

akselerator berdaya tinggl. Konsep Ini semakin menarik perhatian karena sistem in! bisa

dimanfaatkan sebagal mesin transmutasi unsur-unsur trans-uranium dan aktinida nriinor yang

terdapat daiam bahan bakar bekas PLTN. Konsep yang juga sering disebut sebagal sistem

hibrida ini dioperasikan dengan memanfaatkan sisa material fisil dan produk material fertil

bahan bakar bekas. Dl samping untuk proses transmutasi limbah radioaktif tingkat tinggi

yang terdapat dalarn bahan bakar bekas, juga untuk mengubah produk fisi umur panjang dan

tingkat radiotoksisitas tinggi menjadi material radioisotop yang sebagian besar berumur

pendek dan atau lebih stabil. Sistem ini juga menghasilkan panas yang dapat dikonversi

menjadi listrik. Energi listrik yang dihasilkan sebagian digunakan untuk mengoperasikan

akselerator dan sebagian iainnya masuk dalam sistem jaringan listrik.

Sebagaimana lazimnya reaktor nuklir, masalah manajemen bahan bakar juga

merupakan hal yang sangat penting pada reaktor subkritis sistem ATW. Salah satu

parameter penting dari manajemen bahan bakar adalah besaran fraksi bakar dari bahan

bakar reaktor. Parameter tersebutakan menentukan siklus penggantian elemen bakar dalam

teras reaktor dan menjadi indlkator optlmasi penggunaan bahan bakar. Suatu teras reaktor

dengan fraksi bakar yang besar menunjukkan bahwa bahan bakar tersebut mempunyai unjuk

kerja yang balk daiam pembangkitan energi, sebaliknya fraksi bakar yang kecil

mengindikasikan unjuk kerja yang buruk dalam pembangkitan energi. Semakin besar fraksi

bakar akan semakin besar pula energi yang dapat dibangkitkan dari bahan bakar tersebut.

Secara teori fraksi bakar bahan bakar pada reaktor subkritis ATW lebih besar dari

reaktor nuklir air ringan (LWR), karena sistem ATW dirancang untuk proses transmutasi

secara terus-menerus sampai terbentuknya inti ringan dengan tingkat radioaktivitas rendah

atau stabil. Dengan kata lain daiam konsep ATW hampir semua inti berat diusahakan

terbakar dan terkonversi menjadi energi nuklir. Hal ini berbeda dengan proses pada reaktor

daya konvensional yang mana hanya sebagian inti berat saja yang terbakar, dan masih

menyisakan inti berat fertilmaupun fisil. Dalam makalah iniakan dilakukan analisis besamya

fraksi bakar bahan bakar reaktor subkritis ATW dibandingkan dengan fraksi bakar bahan

bakar reaktor air ringan (LWR).

II. KONSEP ATW

Berbagai studi tentang bahan bakar bekas menunjukkan bahwa risiko radioiogi

jangka panjang berkaitan dengan penyimpanan bahan bakar bekas pada fasilitas

penylmpanan lestari meiiputi^^* '̂: elemen-elemen trans-uranium berumur paruh sangat
panjang, produk fisi Tc-99 dan 1-129 yang mempunyai radiotoksisitas sangat tinggi, serta
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akumulasi beban panas yang muncut akibat produk fisi Sr-90 dan Cs-137 yang retatif

berumur paruh pendek. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut munculah konsep ATW

yang pada prinsipnya bertujuan untuk memperpendek waktu paruh produk fisi yang waktu

paruhnya sangat panjang, dan menstabilkan produk fisi trans-uranium.

2.1 Sistem ATW

Sistem ATW meiibatkan beberapa elemen penting yang saling terkait seperti teiiihat

pada Gambar 1. Elemen-elemen tersebut meliputi :1) akselerator proton linler berdaya

tinggi, 2) instalasi proses piroklmia yang merupakan teknoiogi kunci proses penanganan

bahan bakar bekas sebelum diumpankan sebagai bahan bakar pada perangkat reaktor

subkritis, dan 3) reaktor subkritis berpendingin lead-bismuth cair sebagai perangkat

transmutasi dengan sumber neutron dari akselerator berdaya tinggi.

Proses Piroklmia m
— jyri§

Bahan Bakar Bekas

LImbah

Produksl LIsfrIk

IReaktor ^y||
!Sub-kritlsp||MS

Lhtrik kt Ahitltrator

Listrikke Jarinsan

Gambar 1. Skema Sistem ATW''

Untuk memenuhl tujuan transmutasi bahan bakar bekas, sistem ATW harus mampu

untuk

1. Menghancurkan lebih dari 99,9% unsur-unsur transuranium yang berumur panjang

dan membebani akumulasi panas pada fasllltas penylmpanan lestarl

2. Menghancurkan leblhdari 99,9% produkfisi Tc-99 dan 1-129 yang berumur panjang

dan mempunyai tingkat radlotokslsitas tinggi

3. Memisahkan Sr-90 dan Cs-137 dari bahan bakar bekas, meskipun merupakan

produk fisI yamg relatif berumur pendek, kedua isotop Inl akan meningkatkan

akumulasi panas dalam jangka pendek pada penylmpanan lestarl

4. Memisahkan uranium untuk dimanfaatkan kemball, menglngat uranium yang

terkandung dalam bahan bakar bekas maslh mempunyai kadar U-235 yang lebih

tinggi daripada U-alam.
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5. Produksi listrik. ATW adaiah perangkat sub-kritis yang dari reaksi fisinya

menghasilkan energi yang dapat dikonversi menjadi listrik. Listrik inlsejumiah kecil

digunakan untuk menggerakkan akselerator, sisanya disambungkan ke jaringan

2.2 Perangkat Reaktor Subkritis

Pada prinsipnya semua jenis reaktor nuklir (balk reaktor termai, cepat, maupun

fasiiitas subkritis) dapat digunakan untuk mentransmutasi bahan bakar bekas. Di antara

reaktor kritis, reaktor cepat memiliki keuntungan yang cukup signifikan jika ditinjau dari

parameter fisika neutron. Ini berhubungan dengan sifat unsur-unsur transuranium yang

merupakan sumberneutron, tetapi pada sistem reaktortermaiJustru akan berfungsi sebagai

racun penyerap neutron. Adanya unsur-unsur aktinidaminorpada bahan bakar memberikan

efek negatif tereendiri baik pada sistem termai maupun cepat. Fraksi neutron tertunda

{delayed neutron) dan koafisien Doppler akan menurun, sementara pada reaktor-reaktor

berpendingin logam cair, reaktlvltas void posltlf akan meningkat. Karena efek negatif

terhadap parameter fisika neutron yangmerupakanaspek penting pada sistemkeselamatan

reaktor, keberadaan aktinida minor pada bahan bakar yang akan ditransmutasi harus

dibatasi sekecii mungkin, yang berakibat pada berkurangnya iaju transmutasi limbah.

Teknoiogi ATW diranoeng untuk mengatasi efek negatif karena adanya unsur-unsur

minor aktinida yang sanget tidak menguntungkan Jika ditransmutasi pada fasiiitas reaktor

kritis yang sudah ecfa. DI samping itu sistem ATW Ini lebih mudah dikontroi dan fieksibel
daiam pengoperaslannya, karena bekerjadalam kondlsl subkritis. Pada sistem reaktorsub

kritis, sistem kontrol dan perubahan daya tidak tergantung pada neutron tunda, tapi dipieu

oieh sumber neutron yang dibangkitkan dari luar sistem. iatang kendail dan reaotlvlty

feedbaok juga bukan masalah penting, karena sistem inl eeeara netronik terplsah dari

sumber natron sahlngga memungkinkan beroperael dengan berbagai komposlsi bahan

bakar. Jadl dimungkinkan untuk menghanourkan Isotop-isotop trans-uranium atau produk fisi

atau keduanya tanpa terlalu terpengaruhdengan sifatnetronlknya.

Peeain koneeptual fasiiitas subkritis telah dllakukan oieh JAiRI Jepang. ilstem

reaktor berpendingin Pb-ii yang terpiiih merupakan pengembangan teknoiogi reaktor

pembiak oepatberpendingin iogam oair danteknoiogi reaktor kapai seiam berpendingin Pb-

ii miiik UilR Pengan sumber neutron akseieratorberdayaberkasproton sebesar 1@eV

» 4§ mA, target mampu meiakukan faktor peiipatan neutron efektif sebesar 0,eg

menghasilkan daya termai sebesar 800 MWth.

Pengan asumsi faktor beban sebesar 80%, Iaju transmutasi diperkirakan 280

kg/tahun. Produksilistrik 240 MWe (efisiensi termai30%), sekitar118MWe digunakan untuk

mengoperasikan akseierator dan sisanya disambungkan ke Jaringan listrik komersiai.

Pengan pola ini, berarti sistem ATW mampu memasok kebutuhan listriknya dari sistem itu

sendirl. Pada @ambar2 ditunjukkan desain konseptuai reaktor ATW,
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Gambar 2. Konsepdesain reaktor subkritis ATW

III. ANALISIS FRAKSI BAKAR

3.1 Perhltungan Fraksi Bakar

Dalam teras reaktor nuklir, inti bahan bakar (yang merupakan bahan dapat belah)

akan mengalaml reaksi fisi dengan neutron menghasilkan energi panas. Besarnya energi
yang dibebaskan oleh setiap reaksi fisi adalah 32 pJ {200 MeV)'®'. Jika reaksi fisi tersebut
dikenakan terhadap 1kg bahan bakar (fisil) akan menghasilkan energi terma! sebesar 80 TJ
(Tera Joule) yang setara 925 MW.d (Mega Watt day)

Perbandingan antara energi yang dibangkitkan dengan massa bahan bakar disebut
fraksi bakar yang dinyatakan sebagai berikut'̂ ':

, , •Enersi.yang.dibangkitkan
Fraksihakar — ; r-;

Massa.elemen.bakar

Biasanya satuan fraksi bakar dinyatakan dengan MW.d/kg (mega watt day/kilogram
bahan bakar) atau GWd/t (giga watt day/ton)

Dalam kenyataannya tidak semua bahan fisii yang terkandung daiam bahan bakar
pada teras reaktor mengalaml reaksi fisi akan tetapl masih menyisakan sejumlah bahan fisii
dalam bahan bakar bekas. Bagian bahan bakar yang mengalami reaksi fisi dinyatakan dalam
fraksi bakar, dengan notasi B. Satuan Bbiasanya dinyatakan dalam persen (%).
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3.2 Transmutasi Inti Berat

Strategi untuk prosestransmutasi inti dilakukan dengan siklus bahan bakartertutup.

Dalam siklus tertutup Inl trans-uranium (TRU)/aktlnlda minor (MA) dipasok ke InstalasI

fabrlkasi bahan bakar bersama dengan diluent (blasanya uranium) untuk membuat bahan

bakar. Selanjutnya setelah mengalami pendlnglnan, bahan bakardigunakan dalam

reaktoruntuk membangkltkan energitermaldan berlkutnya bahan bakar bekas darlreaktor

ATW diproses ulang untuk diplsahkan antara material llmbah dengan material Inti berat yang
maslh dapat digunakan kemball dalam fabrlkasi bahan bakar. Siklus Inl terus berulang
sampai hamplr semua Inti berat terbakar dalam reaksl fisl.

Secara sederhana alur siklus bahan bakartertutup dinyatakan pada Gambar 3. Pada

gambar tersebut terllhat, TRU/MA dipasok keInstalasI fabrlkasi bahan bakar dengan massa
dimana M '̂adalah massa topupfuel dan pmerupakan fraksl TRU/MA dalam top

upfuel. Diluent (blasanya uranium) dipasok kefabrlkasi bahan bakar dengan massasebesar
(f-qtfoasil fabrlkasi adalah bahan bakar reaktor sub-kritis ATW dengan massa /W=/W^ +
l\/r dengan /v/' adalah massa TRU/MA hasil olah-ulang. Selanjutnya dalam reaktor bahan
bakar mengalami transmutasi dengan fraksl bakar sebesar B, massa bahan bakar yang
mengalami fisl adalah tif-BM dan massa bahan bakar yang masuk pada olah-ulang (1^B)M
=(1-B)hf/B. Dalam olah-ulang dapat diambll kemball massa TRU/MA sebesar iV/' sisanya
adalah massa llmbah sebesar l\/i^-(1-B)LNt/B, dimana Ladalah fraksl kehllangan selama
olah-ulang.

TRU/^A^ ^P^kan dilue^^

. .

K Fabrlkasi •

Fraksi burn-up B

Energi usi

Reaktor

fl-SW

Fraksl kehilanganL
Olah-ulang ^

1 r

r

HLW
OHigh LevelWaste)

Gambar 3. Alur siklus bahan bakar ATW
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Pada kondisi seimbang yaitufraksi kehllangan TRU/ MA dalam proses olah-ulang

dan fabrlkasi sangat keel! (mendekati nol) maka L dlnyatakan dengan persamaan

(2)

dengan F^ adalah faktor reduksi massalimbah, sedangkan 5yang merupakan faktor fraksi
bakar yang dapat dlnyatakan dengan persamaan sebagai'®':

B

(3)

denganBadalah fraksi bakarbahanbakarATW yaltu parameter yang menyatakan besamya

bahan bakar ATW yang mengalami reaksl fisi

IV. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Darl dua persamaan (2) dan (3) dapatditurunkan persamaan untuk fraksi bakar

bahan bakar ATW sebagai berlkut:

(4)

Daii persamaan (4) Ini, nampak bahwa fraksi bakar bahan bakarATW ditentukan

oleh besamya parameter-parameter L, Pt^ dan x.Selanjutnya karena 1kg bahan bakar (fisll)
menghasllkan sekltar925MW.d (Mega Wattday), makabesamyafraksi bakarbahanbakar

ATW dapat dlnyatakan sebagai:

Fraksi-bakar =
LR"+t

(5)

BerdasarkanPersamaan (5) dapatdihltung fraksi bakarbahan bakarATW. MIsalnya,

dalam suatu kasus dl mana teras ATW dllsl dengan bahan bakar TRU/MA murnl tanpa

adanya uranium (diluent) yaitu x=1, dengan faktor reduksi massa limbah ^ =100 dan
fraksi kehllangan TRU/MA dalam proses olah-ulang dan fabrlkasi L=0,18 %^®' maka
besamya fraksi bakar bahan bakar tersebut dapat dihltung menggunakan Persamaan (5)
sebesar sekitar 140 MW.d/kg atau 140 GW.d/t (gigawatt day/ton). Hasll Inl sesuai dengan

hasll yang dipaparkan oleh OECD (Organization For Economic Co-operation and
Development) yang ditunjukkan oleh Tabel 1.

Darl tabel nampak bahwa fraksi bakar rata-rata untuk sistem ATW dengan bahan

bakar Ac-Zr dan AcN-ZrN besamya 140 GWd/t (Giga wattday/ ton), leblh besar darl pada
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sistem LWR dengan bahan bakar dari jenis UOX dan MOX yang hanya sekltar 60 GWd/t.
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam sistem daur bahan bakar tertutup, jlka ditinjau
dari sis! fraksi bakar, mendaur-ulang bahan bakar bekas akan lebih efektif jlka menggunakan
sistem ATW dibanding menggunakan sistem reaktor LWR. Harga fraksi bakar yang relatif
leblh besar pada sistem ATW Inl, menandakan bahwa hampir semua bahan fisll dalam
bahan bakar bekas dapat terbakar dan terkonversi leblh balk. Hal Inl akan berimpllkasi pada
penghematan bahan bakar nukllr untuk Jangka panjang.

label 1. Reaktor dan karakterlstik siklus bahan bakar

Reaktor/ATW Bahan

Bakar
Fraksi bakar

rata-rata

(GWd/t)

Penylmpanan/
pendinglnan (th)

Metode Olah
Uiang

LWR' UOX 50 2/4 basah

LWR' MOX 50 2/7 basah

Pembakar PU

(FR)'
MOX 185 2/7 basah

Pembakar TRU

(FR)'
Ac-Zr 140 1/2 kering

Pembakar TRU

(ATW)''
Ac-Zr 140 1/2 kering

Pembakar MA

(ATW)

AcN-ZrN 140 1/2 kering

Reaktor cepat
<# n\A/D /IT

Ac-Zr 140 1/2 kering

2. Desain CAPRA dengan fraksi bakar teras tinggi
3. Teras pembakar ALMR dengan raslo konversi 0,5
4. ATW, teras berpendingin timbal-bismut (usulan ANL)

Nllal fraksi bakar pada Tabel 1merupakan nllal minimum dari sistem ATW. Untuk
menlngkatkan fraksi bakar sistem tersebut dapat dllakukan dengan menambahkan diluent
(uranium) dalam komposlsl bahan bakar sehlngga harga gturun. Jlka penambahan diluent
tersebut mencapal harga makslmal yaltu ppmaka fraksi bakar bahan bakarATW mencapal
nllal makslmal juga. Namun demlklan karena adanya rekomendasi dari para ahll untuk
membatasi nllal fraksi bakar makslmal bahan bakar ATW sebesar 25% maka tidak
dimungklnkan pembakaran dengan kondisi ppDarl fakta Inl maka dapat dikatakan bahwa
besamya fraksi bakar bahan bakarATW sangat tergantung pada keberadaan diluent dalam
bahan bakar namun dengan jumlah yang dibatasi dan pmerupakan parameter yang panting
dalam menentukan besarnya fraksi bakar bahan bakar ATW.
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V. KESIMPULAN

1. Besarnya fraksi bakar bahan bakar ATW barbanding lurus dcngan fraksi diluent
(blasanya uranium) dalam bahan bakar atau berbanding terballk dengan fraksi TRU/ MA
dalam top up fuel (q.

2. Fraksi bakar rata-rata bahan bakar ATW adalah 140 GWd/t sedangkan fraksi bakar
rata-rata bahan bakar LWR adalah 60 GWd/t. Oleh karena Itu dapat dislmpulkan bahwa
fraksi bakar rata-rata bahan bakar ATW leblh besar darl pada bahan bakar LWR.

3. TransmutasI bahan bakar bekas menggunakan perangkat sub-kritis ATW leblh

menguntungkan darlpada menggunakan reaktor kritis (termal maupun fasf). Pada
perangkat sub-krItIs, komposlsl bahan bakar bisa leblh flekslbel, karena beroperasi
dengan neutron yang berasal darl luar sistem reaktor.
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